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内容概要

是否熟悉先进的实验技术或检测分析方法，能否熟练运用这些技术和方法针对传统材料或先进材料进
行各种性能和行为的检测和分析，这已经成为高校和科研院所培养学生实际动手能力和提升学生综合
素质的重要渠道和创新途径。
本丛书就是为配合这一培养目标而组织编写的。
    本书以材料力学行为实验为基础，介绍了在各种载荷(如拉、压、弯、扭以及冲击动、静态载荷)作
用下材料的力学行为变化的检测与分析，包括疲劳裂纹萌生、扩展、微结构变形等的实验研究和表征
；同时，本书还以典型实验案例的方式，介绍了近年来比较热门的材料力学行为研究内容，如材料微
结构尺度的小裂纹检测方法、界面裂纹及界面结合强度实验方法与表征、振动与磨损实验方法、加速
寿命实验及当量换算方法等。
    本书与一般材料力学实验指导书的最大区别是，在众多的实验内容中更加关注材料在力学行为实验
过程中产生的新变化，注重分析这些变化所反映的规律及相应的描述方法，注重通过典型案例介绍由
实验数据处理过程提炼科学问题的研究思想。
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