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内容概要

　　《石油管道、储罐的腐蚀及其防护技术（第2版）》在介绍油田管道和储罐腐蚀的严重性、危害
性、影响腐蚀的各种因素的基础上，详细阐述了国内外对油田管道、储罐常用的防腐蚀技术，其中包
括防腐蚀施工前的表面处理技术，管道的粉末喷涂技术，水泥砂浆衬里技术，管道外防腐技术，电化
学保护技术，管材和装备的失效分析及预测预防技术等内容。
　　《石油管道、储罐的腐蚀及其防护技术（第2版）》可供石油、油化工等部门从事腐蚀与防护工
作的工程技术人员、研究院设计人员以及大专院校有关专业师生参考。
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编辑推荐

　　本书在介绍油田管道和储罐腐蚀的严重性、危害性、影响腐蚀的各种因素的基础上，详细阐述了
国内外对油田管道、储罐常用的防腐蚀技术，其中包括防腐蚀施工前的表面处理技术，管道的粉末喷
涂技术，水泥砂浆衬里技术，管道外防腐技术，电化学保护技术，管材和装备的失效分析及预测预防
技术等内容。
　　本书可供石油、油化工等部门从事腐蚀与防护工作的工程技术人员、研究院设计人员以及大专院
校有关专业师生参考。
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