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内容概要

　　《核电厂材料》主要内容包括：材料学的基础知识，核电厂材料的功能、性质和堆内及事故工况
下的行为，老化管理和失效分析等。
其中核岛所用材料包括核燃料、包壳材料、压力容器材料、堆内构件材料、冷却剂材料、慢化剂材料
、反射材料、控制材料、屏蔽材料等，在有关章节对常规岛所用的材料也作了简单介绍。
最后对核反应堆的故障和失效分析介绍了一些实例。
《核电厂材料》是压水堆核电厂操纵人员基础理论培训系列教材之一，也可供从事核电工程的相关技
术人员及高等院校核工程专业的师生参考。
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编辑推荐

阮於珍编著的《核电厂材料》是根据核电基础理论培训教材编写大纲要求，在广泛听取核电专家意见
的基础上编写的，是《压水堆核电厂操纵人员基础理论培训系列教材》之一，也可供核电厂相关人员
参考。
    全书共分8章。
第1章绪论；第2章介绍材料学的基本内容和研究方法；第3章叙述核材料在反应堆环境下的物理、机械
、腐蚀和辐照等性能；第4章在概括介绍各种反应堆燃料后，重点介绍二氧化铀燃料的性能和堆内行
为；第5章介绍锆和锆合金的性能，以及锆合金包壳事故工况下的行为；第6章重点介绍压力容器制造
的关键工艺及其全寿期监督的原因和方法，还介绍了其他常用的堆内结构材料；第7章主要介绍控制
材料、慢化剂材料、反射材料、冷却剂材料和屏蔽材料等；第8章简单介绍一些核部（零）件老化管
理和失效分析的知识。
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