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内容概要

本分册是依照《选矿手册》编辑委员会拟定的编写大纲的要求编写的。
内容包括有：铜的选矿、铅锌多金属矿选矿和镍矿选矿。
    书中系统地介绍了国内外铜矿选矿实践27例，铅锌多金属矿选实践19例，镍矿选实践14例，并附表
列出了国内外248个有关选矿厂的工艺流程及技术经济指标，插图118幅。
    本书是一部工具书，可供初、中级以上选矿科技人员使用，亦可供有关大专院校选矿师生参考。
    本分册除主编、副主编外，参加撰写人员还有：（镍的选矿部分）李学博、曲辄、初学成和汪德忠
等。
最后由杨忠威对全稿作了整理。
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