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内容概要

内容提要
本书介绍了钢材热镀铝的基
本原理和镀铝层的形成机制，着
重阐明钢材（包括钢板、钢丝、钢
管及钢件等）热镀铝工艺方法、流
程、设备、工艺操作等，镀铝钢材
性能、用途、产品标准和检测方法
等。
书中还广泛收集了国外关于
镀铝钢材近几年的研究成果与发
展动态的最新资料。
书中讲述的
内容系统全面，注意理论联系实
际和实用性。

本书读者对象为镀铝钢材生
产厂家的工程技术人员、科研设
计人员以及大专院校有关专业师
生。
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