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内容概要

内容简介
本书着重阐述了冶金过程中吸附现象对反应动力学的影响及
研究反应动力学时应注意的问题，论述了高炉条件下的水煤气反
应、甲烷生成、铁矿石还原及煤粉燃烧等反应的特点和规律，同时
还介绍了不规则形状、粗糙固体表面积以及复杂反应条件下多孔
催化剂有效系数的评价方法，对高炉以及相关工艺过程中的气一
固反应的研究具有实用价值。
本书理论体系较为完整，联系实际密
切，部分章节附有例题和思考题，可作为冶金院校有关专业的教学
用书，亦可作为科研、生产工作者的参考书。
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