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内容概要

内容提要
本书共分四篇，较全面
地阐述了弹性与非弹性测量
的理论、特征参数的检测方
法及其主要应用，其中包括
弹性与非弹性的表述方法，
特征参数间的相互关系，各
向同性和各向异性体（含复
合材料）弹性模量与耗损系
数测量方法的理论、检测技
术及应用，弛豫或松弛的特
征与检测方法。
所涉及的测
量方法有静态加载法、共振
法、超声波法等各类标准方
法及其他常用方法。

本书可供从事材料实验
研究、质量控制、工程设计
的广大科技人员及大专院校
相关专业的师生使用。
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