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内容概要

本书主要包括工程材料及成型工艺两部分。
其中工程材料部分包括工程材料性能、金属的晶体结构与结晶、铁碳合金状态图、钢的热处理、碳钢
和铸铁、非铁金属及粉末冶金材料等。
成型工艺部分包括铸造成型、塑性成型、焊接成型、材料及毛坯的选择等。
此外，面对非金属材料的迅速发展，从机械制造业的实际出发，介绍了非金属材料的基本知识和成型
工艺。
    本书可作为高等院校机械类专业的专业教材，也可供其他相关专业的科研技术人员参考。
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