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内容概要

《金属材料液态成型实验教程》由徐瑞和严青松主编，分四篇，包括基础型实验、综合设计型实验、
模拟计算型实验和创新型实验。
基础型实验主要从铸件形成理论开始介绍，随后介绍造型材料与铸造工艺、铸造合金熔炼及组织观察
、测试技术；综合设计型实验主要包括消失模铸造成型实验，合金成分设计、熔炼、成型及组织检验
，金属液态成型技术综合实验以及液态成型模具设计与拆装实验；模拟计算型实验主要包括铸件凝固
过程的温度场数值模拟、铸件充型过程的数值模拟、铸造应力的模拟计算以及铸件缺陷形成的数值模
拟；创新型实验主要包括特种铸件的创意设计与成型实验、艺术品精密铸造成型实验和sLS快速铸造工
艺及模具制造技术实验。

《金属材料液态成型实验教程》可供金属材料科学与工程、材料成型及控制工程、机械工程等专业的
专科生、本科生、研究生学习使用，也可供相关专业的老师和工程技术人员学习参考。
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    第四节  黏土干型砂的制备与性能测定
    第五节  水玻璃砂的制备与性能测定
    第六节  植物油砂的制备与性能测定
    第七节  树脂砂的制备与性能测定
    第八节  铸件充型过程水力学模拟
  第三章  铸造合金及其熔炼
    第一节  铝合金铸造及组织观察
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第二篇  综合设计型实验
  第五章  消失模铸造成形实验
  第六章  合金成分设计、熔炼、成型及组织检验
  第七章  金属液态成型技术综合实验
    第一节  砂型铸造成型工艺实验
    第二节  石膏型精密铸造成型工艺实验
    第三节  熔模精密铸造成型工艺实验
    第四节  金属型铸造成型工艺实验
    第五节  压力铸造成型工艺实验
    第六节  差压铸造技术及计算机控制实验
    第七节  金属液态成型铸件质量分析
  第八章  液态成型模具设计与拆装实验
    第一节  液态成型模具基础实验
    第二节  压铸模拆装测绘实验
    第三节  注塑模拆装测绘实验
    第四节  金属型拆装测绘实验
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    第七节  砂型模板制作实验
    第八节  各类模具的结构特点比较与分析(综合实验报告)
第三篇  模拟计算型实验
  第九章  铸件凝固过程的温度场数值模拟
  第十章  铸件充型过程的数值模拟
  第十一章  铸造应力的模拟计算
  第十二章  铸件缺陷形成的数值模拟
第四篇  创新型实验
  第十三章  特种铸件的创意设计与成型实验
    第一节  特种铸件的创意设计基本方法
    第二节  特种铸件的创意设计与砂型成型实验
    第三节  特种铸件的创意设计与压铸成型实验
    第四节  特种铸件的创意设计与金属型铸造成型实验
  第十四章  艺术品精密铸造成型实验
    第一节  艺术铸造工艺概述
    第二节  硅橡胶模成型工艺实验
    第三节  树脂艺术品成型工艺实验
    第四节  选区激光烧结艺术品成型工艺实验
    第五节  石膏型制壳实验
    第六节  熔模精铸制壳实验
    第七节  金属艺术品浇注成型实验
  第十五章  SLS快速铸造工艺及模具制造技术实验
    第一节  SLS快速成型技术原理
    第二节  SLS快速原型制件烧结工艺实验
    第三节  SLS快速原型制件后处理工艺实验
    第四节  基于SLS硅橡胶软模的模具制造工艺实验
    第五节  基于SLS熔模精铸的模具制造工艺实验
    第六节  覆膜砂SLS烧结工艺实验
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编辑推荐

　  《金属材料液态成型实验教程》由徐瑞和严青松主编，本书的特点是：第一，紧密结合学科发展
的最新动态和各门课程的实验要求，坚持加强专业基础，拓宽知识面，增强培养学生动手能力和科学
创新能力，满足社会对新型科技人才的要求。
第二，注重实验教学新体系的探索。
本教材的编写过程，尽可能地考虑到体系的完整性和创新性，即以全面提高学生实验技能为主线设计
课程体系，尽可能配合课堂教学，同时又根据专业发展的需要，特意编写了提高研究能力和创新思维
为主的实验。
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