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内容概要

本书是在化学工业部教育司1990年5月于天津召开化工中专橡胶专业协作组组织指导下，根据制定的中
等专业学校“轮胎制品工艺教材编写大纲”规定内容编写的。
    本书内容包括：概论、普通结构汽车轮胎为主线的结构设计、配方与设计和制造工艺，成品测试以
及子午线轮胎设计和制造工艺，力车轮胎设计和制造工艺等共七章。
    本书可作为中等专业学校、技工学校和职工培训橡胶专业教材，同时可供轮胎行业技术人员及有关
学校师生参考使用。
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题    第五章 子午线轮胎设计与制造    　第一节 子午线轮胎结构特点    　第二节 子午线轮胎结构设计程
序    　　一、子午线轮胎设计前的准备    　　二、子午线轮胎结构设计程序    　第三节 子午线轮胎胶
料配方设计    　　一、子午线轮胎胶料整体配方设计原则    　　二、子午线轮胎胶料配方设计特点    
　　三、子午线轮胎各部件胶料配方设计    　第四节 子午线轮胎制造工艺    　　一、子午线轮胎生产
工艺流程    　　二、子午线轮胎混炼胶制备    　　三、胶料压出    　　四、帘布压延    　　五、帘布裁
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结构特点    　　一、力车轮胎的分类    　　二、力车轮胎的结构特点    　　三、力车轮胎规格表示及
命名法    　　四、力车轮胎的轮辋型式及尺寸    　第二节 力车轮胎结构设计    　　一、几种不同类型
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鼓设计    　第三节 力车轮胎胶料配方设计    　　一、力车轮胎各部件性能要求    　　二、胶料配方的
整体设计    　　三、胶料配方举例    　第四节 力车轮胎制造工艺    　　一、力车外胎制造工艺    　　
二、气囊、胶囊的设计特点及制造工艺    　　三、力车内胎的设计特点及制造工艺    　思考题
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