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内容概要

本书在第一版的基础上新增了很多品种，并对有些品种进行了改写和补充。
第一篇通论，介绍颜料颜色的基本概念、颜料表面性质和应用，颜料的毒性和生产过程中的“三废”
治理。
第二篇无机颜料，介绍白色、黄色、红色、蓝色、紫色、棕色、防锈、体质、金属、珠光颜料。
第三篇有机颜料，介绍了偶氮、酞菁、多环、芳甲烷系颜料及其它颜料。
对主要产品性质、应用、主要化学反应、生产工艺过程及展望作了详实阐述。
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二节  氧化锌厉家禄 一、组成、性质及应用范围 二、生产工艺及主要化学反应 三、展望 第三节  立德
粉厉家禄 一、组成、性质及应用范围 二、生产工艺及主要化学反应 三、展望 第四节  铅白、锑白 一
、铅白冯玉璋 二、锑白厉家禄 第五节  锆白朱骥良 一、组成、性质及应用范围 二、生产方法 三、展
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业生产过程及主要反应 第三节  石墨朱骥良 一、组成、性质及应用范围 二、生产方法 第四节  铜铬黑
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指标分析 四、铬黄的表面处理 五、展望 第二节  氧化铁黄王廉君 一、基本性质和用途 二、工业生产
过程及主要化学反应 第三节  镉黄裴晓青、周继泉 一、性质及应用范围 二、生产工艺 三、展望 第四
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成、性质及应用范围 二、工业生产过程及主要反应 三、展望 第四章  红色颜料 第一节  铁红朱莲芬 一
、铁红的性质及应用范围 二、生产工艺过程及主要化学反应 三、展望 第二节  钼铬红朱骥良 一、组成
、性质及应用范围 二、生产工艺过程及主要化学反应 三、生产设备流程及工艺指标分析 四、展望 第
三节  镉红裴晓青、周继泉 一、镉红的性质及应用范围 二、生产工艺及主要化学反应 三、展望 第四节
 银朱冯玉璋 一、组成、性质及应用范围 二、银朱的生产方法 第五章  绿色颜料朱骥良 第一节  铅铬绿 
一、组成、性质及应用范围 二、生产工艺过程 三、展望 第二节  氧化铬绿 一、组成、性质及应用范围
二、工业生产过程及主要化学反应 三、展望 第三节  钴绿 一、组成、性质及应用范围 二、生产工艺 
第四节  铁绿 第六章  蓝色颜料 第一节  铁蓝鲁慕颐 一、组成、性质和用途 二、制造过程的化学原理 三
、工业生产过程 第二节  群青陈承美 一、组成、性质及应用范围 二、生产工艺过程及主要化学反应 三
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防尘及安全生产 四、展望 第二节  改性偏硼酸钡初健 一、组成、性质及其用途 二、生产工艺过程及主
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、云母粉的制备 参考文献 第十一章  金属颜料袁诚 第一节  金属颜料的特性及其应用 第二节  铝粉及铝
粉浆 一、铝粉及铝粉浆的性质及分类 二、生产工艺过程及主要生产设备 第三节  铜锌粉 第四节  锌粉
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料的应用 一、云母钛珠光颜料在涂料工业中的应用 二、云母钛珠光颜料在塑料工业中的应用 三、云
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陶瓷与搪瓷生产中的应用 六、云母钛珠光颜料在化妆品生产中的应用 参考文献 第三篇有 机 颜 料 第
一章  概述吴申年 第一节  简史和概况 第二节  有机颜料的特性 一、有机颜料的性能和分类 二、有机颜
料性能与化学结构和物理构造的关系 第三节  有机颜料的应用 第四节  有机颜料的发展动向 一、新产
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第二章  偶氮颜料吴申年 第一节  重氮化反应 第二节  偶合反应 第三节  偶氮颜料生产工艺过程和主要生
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偶氮颜料 第五节  展望 第三章  酞菁颜料吴申年 第一节  酞菁的化学结构、合成方法及其性质 第二节  
酞菁蓝 一、粗酞菁蓝的合成 二、粗酞菁蓝的颜料化加工 三、酞菁蓝的主要品种和性能 第三节  酞菁绿
及其他酞菁颜料 一、酞菁绿 二、其他酞菁颜料 第四节  展望 第四章  多环颜料施关林 第一节  异吲哚啉
酮类颜料 一、四氯异吲哚啉酮类颜料 二、异吲哚啉酮与其衍生物及异吲哚啉酮各类颜料 第二节  喹吖
啶酮类颜料 第三节  咔唑二嗪紫颜料 第四节  系颜料 第五节  蒽醌(衍生物)型还原颜料 一、蒽醌型还原
颜料概况 二、颜料品种及其化学结构 第六节  硫靛类颜料和喹酞酮类颜料 一、硫靛类颜料 二、喹酞酮
类颜料 参考文献 第五章  芳甲烷系颜料及其他颜料沈耀良 第一节  碱性芳甲烷等染料的色原和色淀 一
、磷钨钼杂多元酸颜料 二、丹宁酸色原或色淀颜料 第二节  酸性芳甲烷染料的色原和色淀 第三节  亚
硝基颜料 第四节  甲亚胺颜料 第五节  荧光颜料 第六节  珠光颜料 第七节  苯胺黑颜料 参考文献 附录  有
机颜料的染料索引分类号、结构号和结构式
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编辑推荐

本书是一部颜料工艺学的理论专著，内容涉及颜料工业的概况、颜色、颜料通性、颜料的表面处理的
颜料的应用、颜料的毒性和生产工程的“三废”治理、颜料的标准和检验方法等，适合颜料工艺相关
行业人员参考学习。
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