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内容概要

本书较为全面、系统地介绍了ABS树脂各方面的内容，包括生产用原材料、ABS树脂的增韧机理、各
种制备方法、ABS树脂的品种、结构与性能的关系、结构解析与性能测试等，并重点介绍了ABS树脂
的各种改性、加工技术与应用。
既有一定的理论深度，更有较强的实用技术。
    本书对从事ABS树脂科研、生产与应用的技术人员有很强的参考价值和指导意义。
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