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内容概要

本书主要介绍了电镀层和电镀液的性能测试方法。
根据实践经验和现在使用的测试方法，并参考国内有关标准，在书遴选了电镀液和镀层（包括转化膜
）的主要常用的检测方法抱括方法原理、测试步骤和数据处理等。
此外还简要介绍了现代电化学测试技术在电镀上的应用。
    本书适合于从事电镀生产、科研和数学的科学技术人员使用，还可以作为大、中专院校有关专业的
教材或参考书，亦可作为电镀高级工的自学参考书。
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第一章　电镀层性能的测试技术　第一节　电镀层外观检验　　一、表面质量　　二、表面粗糙度的
测定　　三、表面光亮度的测定　第二节　镀层附着强度的测试方法　　一、摩擦抛光试验　　二、
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能力的测定　第五节　电镀液覆盖能力的测定　第六节　电镀霍尔槽试验　第七节　电镀液整平能力
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