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内容概要

本书介绍了非纤维用热塑性聚酯的工艺及应用。
重点阐述了聚酯的合成基本原理、聚酯瓶、聚酯薄膜，聚酯工程塑料的生产工艺，并介绍了聚酯品种
，聚酯的再生利用，以及聚酯质量的分析、检验等内容。
　　本书可供从事高分子材料及成型加工领域的教学、科研、生产技术及管理人员阅读参考。
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