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内容概要

本书根据制革原料皮的种类及防腐、保存，制革湿加工的不同阶段，如准备工段、鞣制、加脂与防水
、染色、干燥与整理、皮革的涂饰等内容分间编写，介绍了制革的基本方法、生产中易出现的问题、
缺陷的原因分析及其预防和克服。
专门介绍了制革生产的污染状况和清洁化生产技术。
另外本书还介绍了有关毛革两用的基本知识及其生产中易出现的缺陷和防治。
    本书可作为从事制革、毛皮和皮革制品等生产的工程技术人员、科研人员和大学的相关师生参考书
。
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