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内容概要

本专著是［美］Roger F．Jones先生主编的一本短纤维增强塑料材料的选材、使用以及自动化生产的基
本知识的著作。
本书系统性强，涉及内容广泛而全面，从实践角度出发对短纤维增强塑料所使用的原材料及其选择、
设计要点、快速模型、典型的成型工艺等分别进行了详细的介绍，是产品工程师的得力助手。
    作者从实践角度对短纤维增强塑料的实验数据进行了整理分析，可供纤维增强塑料领域的工程师和
专业人员参考。
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