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内容概要

　　本书是金属高温氧化和热腐蚀专著，书中全面地介绍了金属高温氧化基础——高温氧化热力学与
动力学、氧化物晶体结构与缺陷、氧化物中的扩散，系统地阐述了金属高温氧化的理论及其在纯金属
、合金高温氧化中的应用；详细介绍了高温氧化的初始阶段的发展过程；简要概括了广义高温氧化的
热力学和动力学；对热腐蚀的原理和研究方法也作了相应介绍。
全书最后扼要地介绍了高温合金防护涂层。
　　本书由中国科学院金属研究所高温氧化专家李铁藩教授编著。
全书结构严谨、数据完善，参考文献十分广泛。
可供从事腐蚀学研究和开发、金属材料学工作的科研、工程技术人员阅读参考。
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