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内容概要

《陶瓷墙地砖工厂技术人员手册》系统地论述了陶瓷墙地砖原料、生产工艺、设备、产品技术规格及
质量要求、各生产工序相关的技术参数与其工艺数和制品特性间的关系、各种缺陷产生的原因及其排
查、陶瓷墙地砖性能测试技术等。
本书的特色之处在于利用图表、流程图和表格的表式，论述了工艺参数与关成品和成品的各相关技术
参数间的各种关系、在生产中可能出现了各种缺陷及其成因以及针对不同缺陷如何确定其成因，使读
者更便于理解和应用，更准确、快捷地分析和解决实际生产中遇到的各种问题，更有效地指导和组织
生产。
陶瓷墙地砖性能测试技术均采用国家目前最新的标准。
本书可作为建筑陶瓷专业用工具书，供从事建筑陶瓷工业第一线的科研人员、生产技术人员和管理干
部阅读，也可供相关的日用陶瓷、卫生陶瓷、陶瓷机械和陶瓷窑炉等专业人员阅读和参考，还可作为
大中专院校相关专业师生的教学参考书。
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