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内容概要

本书系统地论述了反应性和功能性高分子材料的机理、制备与应用。
内容涉及反应性高分子的固相合成、组合化学、半导体聚合物材料、生物可降解与吸收材料、敏感性
高分子及其水凝胶、先驱体高分子材料等方面，重点对固相合成及组合化学进行了充分的介绍。
    全书理论性较强，取材新颖，内容先进。
适合相关科研院所从事反应性和功能性高分子材料研究、应用、生产的技术人员及相关专业大专院校
师生参考使用。
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