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内容概要

钢铁热处理技术的应用对金属材料的物理性能、化学性能、机械性能及工艺性能起着重要作用。
本书先简要介绍金属学有关基础知识、热处理原理，并结合作者几十年工作经验，重点全面介绍了钢
铁的各种热处理工艺以及操作技术方法、注意事项、安全技术规程、热处理高新技术等。
本书还列举了20个成熟的工艺实例，包括机械、运输、工模具、机车、车辆、铁路典型配件、各种弹
簧、钢锹、表面热处理、化学热处理、铸铁热处理等。
    本书的特点是体现了技术的实用性、新颖性、先进性、可靠性及可操作性。
针对生产中的技术难点与缺陷进行了详尽的分析与解答。
很适合于从事金属材料热处理的技术人员参考，并可作为企业中技术工人的培训及入门教材。
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