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内容概要

　　《金属塑性成形中的润滑材料》在简要介绍金属材料塑性成形工艺的摩擦特点的基础上，主要介
绍了金属材料塑性成形工艺中使用润滑剂的物理?化学性能指标及测定方法，润滑剂的主要类型，润滑
剂使用性能的测定方法及测定装置，以及常用润滑剂配方中主要组分（润滑材料）及其物理-化学性能
。
　　《金属塑性成形中的润滑材料》可供研究、生产及使用润滑剂的技术人员和技术工人使用，亦可
作为大专院校金属塑性成形专业的师生参考用书。
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