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内容概要

本书系统介绍了无机复合材料制备、分析的先进技术和先进方法。
全书分为五章，分别介绍了无机复合材料基础及类型、无机复合材料粉体的制备、无机复合材料的成
型和烧成，最后简单介绍了SiC陶瓷电容器。
    本书可作为材料类本科生及研究生的专业教材，也可供相关专业教师和科技人员参考。
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