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内容概要

本书主要介绍了木制品质量检验项目和检测技术，木制品的质量对室内空气质量指标的影响，以及从
原材料到其制品再到其所释放出的有害物质的一系列检测方法。
    全书共分为六章,分别阐述了木制品的外观质量检测项目、力学性能检测项目与方法、木地板与竹地
板的检测指标与方法、基本材料的质量检测方法、室内空气质量指标与检测方法等内容。
全面反映了目前我国木制品质量检测和室内空气质量监测的水平。
     本书主要面向各级木制品质检机构，木制品生产企业、营销部门的质量管理检测人员，以及大专院
校相关专业师生等，也可作为相关专业工作人员的培训教材。
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