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内容概要

本书依据天然纤维复合材料的研究现状，针对其发展的需要，从天然纤维复合材料的起源，到其所用
的原材料、成型工艺、结构设计、原材料及产品性能测试方法，以及天然纤维复合材料主要应用领域
都进行了系统介绍，并对天然纤维复合材料的发展进行了展望。
     本书适用于从事天然纤维复合材料科学研究、工业生产的有关技术人员阅读，也可供高等院校复合
材料及相关专业的师生参考。
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