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内容概要

　　本书介绍了固体超强酸催化剂、沸石分子筛、介孔分子筛、杂多酸化合物、高分子酸性催化剂以
及室温离子液体的制备、性质、性能测定、表征、物化反应等内容，其中以固体酸在精细化工中的应
用为主，尤其对一些固体酸催化剂已经实现工业应用的具体实例做了详细介绍。
　　　　国内外有关固体酸及其在精细化工中应用方面的研究内容十分丰富，主要集中在大量的专利
文献和期刊杂志上，目前国内尚无系统介绍这方面研究工作的专著，鉴于此，本书的出版将填补国内
在此方面的空白。
本书包括固体超强酸、沸石分子筛、介孔分子筛、杂多酸化合物、酸性功能高分子以及离子液体等六
个方面的内容。
主要以各种固体酸的制备方法、结构表征及其在精细化工中应用为线索进行编写，文献引用以近二十
年国内外研究成果为主，并结合作者自己开展这方面工作的情况进行介绍。
其中以固体酸在精细化工中应用为主，尤其对一些固体酸催化剂已经实现工业应用的具体实例做了详
细介绍。
　　本书可供从事精细化工科研、工程技术人员使用，也可供大专院校相关专业师生参考。
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