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内容概要

本书是作者十余年研究成果的结晶，书中全面系统地介绍了当前镁合金腐蚀研究和应用的有关理论和
技术。
全书在介绍镁与镁合金基础知识的前提下，介绍了当前最全面的镁腐蚀模型，较为系统地阐明了纯镁
与镁合金的腐蚀电化学原理，以及镁合金的自然腐蚀与电偶腐蚀的根本原因。
重点说明了镁合金腐蚀防护的策略与途径，列举了在镁合金防护中阳极氧化等表面技术，指出了选择
镁合金防护技术中应遵从的几项原则。
     本书可供从事镁合金生产和应用研究的技术人员阅读，也可供腐蚀科学和防护技术领域的研究人员
、高校师生参考。
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