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内容概要

本书是《混凝土技术丛书》的一个分册。
    高性能混凝土是20世纪90年代初提出的，是一种新型的高技术混凝土，它不仅具有优良的工作性和
高耐久性，而且在节约资源、保护环境、提高经济效益和社会效益等方面具有诸多优势，符合人类寻
求与自然和谐、可持续发展的趋势。
    本书作者结合在“九五”、“十五”期间承担的国家重点科技攻关项目 “高性能混凝土的综合研究
和应用”及“薪型高性能混凝土的研究和应用” 的研究课题，比较系统、全面地介绍了高性能混凝土
用原材料、高性能混凝土的性能、高性能混凝土的配制，并详细介绍了高性能混凝土在多个大型工程
中的实际应用。
书中大量的数据和图表均为作者的试验结果，对于高性能混凝土的推广应用具有实用价值。
    本书可供从事混凝土材料研究的科研人员和从事混凝土设计、生产、施工等的技术人员及管理人员
阅读参考，也可作为高等院校相关专业教师、研究生的参考用书。
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