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内容概要

　　非焦煤冶金技术的发展已成为现代冶金技术的热点与发展方向，从工艺上主要分为直接还原法和
熔融还原法。
《非焦煤冶金技术》全面系统地介绍了非焦煤冶金的原理、原料与燃料、工艺流程与主要设备、冶金
方法及冶金技术经济评价等。
《非焦煤冶金技术》内容翔实，结构清晰，语言通俗，实用性强，可供冶金技术人员参考，并可作为
冶金专业的教学参考书。
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