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内容概要

本书根据现代贵金属分析研究的对象和要求，全面、系统地阐述明了贵金属的物理、化学性质及用于
贵金属元素分析的各种络合物，对矿物和环境试样中痕量或超痕量贵金属元素的分析、贵金属冶金过
程物料分析、贵金属的合金、首饰和纯度分析以及贵金属工业催化剂和二次资源废料的分析等进行了
详细的论述；书中还介绍了各种物料的取样、试样分解和贵金属标准溶液的制备技术，同时对生物和
环境化学分析中的贵金属纳米分析技术进行了论述和展望。
本书内容丰富、取材以近十余年国内外的贵金属分析化学文献、标准为主，不仅涉及贵金属分析化学
较深层面的基础研究，而且根据编者长期的实践经验和积累，推荐了适用于各种具体对象的化学或仪
器分析方法及其操作步骤。
对从事贵金属地质、选冶、回收以及贵金属材料制造的单位和从事贵金属分析化学的科技人员将会有
所帮助，解除面临的样品类型和选用分析方法所带来的困惑；对高等院校师生也将是一本感兴趣和有
价值的参考书。
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