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内容概要

本书结合企业生产实际，介绍了注塑制品的设计、注塑制品的常用原料的特点与选择、注塑机的操作
、注塑模具的结构设计与制品质量的关系、注塑工艺过程及制品质量缺陷与控制等。
    本书讲叙简明扼要，通俗易懂，非常适于工厂技术人员及技术工人参考，可以用做企业培训用书或
入门学习用书。
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