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内容概要

本书针对真丝绸产品生产中经常遇到的质量问题，介绍上海、江苏、浙江等地区真丝绸产品生产各工
序，包括原料选用、浸渍、络丝、并丝、捻丝、定形、成绞（杨返）、整经、卷纬、织造的工艺条件
、操作技术、主要疵点产生原因和防止方法等，并列举了有代表性的七种产品的工艺实例。
    本书主要供丝绸厂生产技术人员、工人、管理人员阅读，亦可作纺织院校丝绸专业师生参考。
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第一章 桑蚕丝的性能及选用  第一节 桑蚕丝的结构与性能  第二节 桑蚕丝原料的选用第二章 浸渍  第一
节 浸渍概述  第二节 浸渍助剂  第三节 浸渍设备  第四节 浸渍后的脱水及烘燥  第五节 浸渍工艺及操作
第三章 定形  第一节 定形机理要求  第二节 定形设备  第三节 定形工艺第四章 丝织准备  第一节 络丝（
翻丝）  第二节 并丝  第三节 捻丝  第四节 成绞（扬返）  第五节 整经  第六节 卷纬第五章 真丝调织造  
第一节 真丝调产吕的分类  第二节 强造工艺  第三节 织造机械  第四节 织造操作第六章 真丝绸产品的疵
点  第一节 真丝绸产品质量分析  第二节 主要疵点的产生原因及防止方法第七章 生产工艺实例  第一节
11106洋纺生产工艺  第二节 15688真丝绫生产工艺  第三节 12103-2双绉生产工艺  第四节 12107双绉生产
工艺  第五节 14101素绉缎生产工艺  第六节 14366桑波缎生产工艺  第七节 12756缩缅生产工艺参考资料
生产真丝绸的部分企业及有关单位

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<真丝绸织造技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 4


