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内容概要

本书重点讨论化学纤维、塑料、橡胶等高分子材料的主要品种及其制品的生产原料、成型加工工艺、
加工方法、材料或其制品的性能和产品质量控制。
对高分子胶粘剂、涂料和高分子复合材料的成型加工工艺亦作了简明介绍。
　　本书为高等院校高分子材料与工程专业教材，也可供从事高分子材料生产、研究的技术人员和管
理人员参考。
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书籍目录

总论  一、高分子材料及其主要产品的分类  二、产分子材料工业的发展及其在国民经济中的作用  三、
化学纤维、塑料和橡胶品质的表征  四、高分子材料加工过程及方法概述上篇  化学纤维成型加工 第一
章  聚酯纤维  第一节  聚酯纤维原料  第二节  聚酯切征的干燥  第三节  聚酯纤维的纺丝  第四节  聚酯纤
维的高速纺丝  第五节  聚酯纤维的后加工  第六节  聚酯纤维的性质和用途  第七节  聚酯纤维的改性和
新型聚酯纤维 第二章  聚酰胺纤维  第一节  聚酰胺纤维原料  第二节  聚酰胺的纺丝成型  第三节  聚酰胺
纤维的后加工  第四节  聚酰胺纤维的性能、用途及其改性 第三章  聚丙烯纤维  第一节  聚丙烯纤维原料
 第二节  聚丙烯纤维的成型加工  第三节  聚丙烯纤维的性能及用途  第四节  聚丙烯纤维的改性与新品种
第四章  聚丙烯腈纤维  第一节  聚丙烯腈纤维原料  第二节  聚丙烯腈纺丝原液的制备  第三节  聚丙烯腈
纤维的湿法成型  第四节  聚丙烯腈纤维的干法纺丝方法  第五节  聚丙烯腈纤维的后加工  第六节  聚丙
烯腈纤维的性能和用途  第七节  聚丙烯腈纤维的改性及新品种 第五章  聚乙烯醇缩醛纤维 第六章  聚氨
酯弹性纤维 第七章  粘胶纤维和新溶剂纤维素纤维 第八章  高技术纤维 上篇参考文献下篇  塑料、橡胶
、胶粘剂、涂料和高分子复合材料的成型加工 第九章  塑料成型加工 第十章  橡胶制品的成型加工 第
十一章  聚合物胶粘剂及涂料 第十二章  高分子复合材料成型加工 下篇参考文献
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