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内容概要

“人造毛皮分册”是《针织工程手册》的一个分册。
本分册介绍以仿裘皮生产技术、设备参数为主，兼顾一般产品的生产工艺和机器设备。
对毛条法人造毛皮商品技术规格及其用途，生产方法及其生产工艺流程，主要原材料及织物常用基本
组织作了详细的介绍；同时对毛纱法、经编法、缝编法长毛绒生产工艺与设备也作了一般的介绍；最
后还介绍了毛皮生产的主要经济技术指标。
本分册是一部实用性较强的工具书，不仅适用于从事人造毛皮生产第一线的科技工作者、管理人员、
技术工人查阅，而且对商贸工作者也有较大的参考价值。
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