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内容概要

本书全面系统地介绍了牛仔布的发展历史、生产工艺、技术、设备与牛仔布品种。
主要包括牛仔布品种的最新发展、球经与片染牛仔布生产工艺的最新进展、各工序生产工艺参数、国
内外牛仔布质量检验标准。
从原料选取到纺纱、准备、织造、检验、整理对牛仔布生产工艺进行了系统论述，并附有主要工序生
产过程中的操作规程。
    本书可供牛仔布行业的工程技术人员、管理人员和技术工人查阅，对高等院校纺织工程专业、染整
专业师生进行学术研究亦具有参考价值。
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