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内容概要

本书共十一章。
除了介绍亚麻纤维的结构、化学组成以及反应性能外，主要介经绍了亚麻纤维的前处理、染色、色织
物的生产过程、亚麻织物的后整理加工以及各过程中有关性能指标的测试，并对相关工艺参数及助剂
做了适当的分析和介绍。
　　本书可以作为纺织染整专业的本科教材，也可以供亚麻纺织印染厂的技术、科研人员参考。
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