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内容概要

　　《竹纤维及其产品加工技术》较系统地介绍了竹纤维即竹原纤维、竹浆纤维、竹炭纤维的制取，
竹纤维的微观结构、物理性能、生化性能以及竹原纤维、竹浆纤维、竹炭纤维的纺纱、织造和染整加
工。
并用较大的篇幅介绍了竹原纤维、竹浆纤维在苎麻纺工艺、棉纺工艺上纯纺纱、混纺纱的工艺实践以
及竹原纤维纱线和竹浆纤维纱线的机织物、针织物的工艺实践，为纺织企业进行竹纤维产品研发提供
了新的思路和较成熟的工艺技术。
　　《竹纤维及其产品加工技术》可供纺织材料和纺织专业的大专院校师生、纺织企业的工程技术人
员及研发人员参考、阅读。
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