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前言

近年来，出于对精密分离，有限资源的循环再利用、节能、改善水系环境及减排等环保问题的考虑，
国内外的学术界和工业界对固一液分离和气一固分离操作的重要性有了更加深刻的认识。
单就过滤而言，它已深入国民经济、日常生活及环保的各个领域。
在这一背景下，各种新颖先进的过滤和分离机械不断问世。
但是，由于过滤和分离的对象非常多歧，而且有微细化的倾向，所以对过滤介质的研发工作绝不能滞
后。
现在人们已切实认识到：如果不配备合适的过滤介质，那么即使是最精巧的过滤机也是无效的，进而
有了“过滤介质是所有过滤机的心脏”的共识。
据笔者初步统计，迄今国内外有关过滤的专著大都是综合性的，有关过滤介质的内容充其量只占一章
的篇幅，这显然与过滤介质的重要性极不相符。
有鉴于此，我们决定专门编写一本关于过滤介质的成书来全面介绍过滤介质的产品性能、发展及应用
状况，借以推动国内过滤介质和过滤机产业的发展。
在编写本书的过程中，笔者坚持传统和新颖并举，兼顾实用的原则，力求使读者在短时间内得到需要
的信息和资料，从而为过滤介质生产厂家改善原有产品和开发新产品提供指南，也为过滤介质用户和
过滤机生产厂商选用合适的介质提供依据。
本书的内容包括：合成纤维、织造布和非织造布及其多层和涂层产品等过滤用布、滤纸和滤片、筛网
、烧结金属介质（金属纤维、金属粉末、多层金属网、金属泡沫）、烧结塑料、陶瓷、刻蚀金属板、
预敷层粉末、砂子和活性炭、木屑和无烟煤、膜（MF、uF、RO膜）、滤芯组件、过滤介质性能的测
试标准和试验装置、各种类型过滤机的技术性能和所用的过滤介质、常用和新型彗星式纤维滤料过滤
介质在工业领域的应用。
此外，书后附录给出了部分过滤介质和过滤机生产厂家名录。
本书编写人员：王维一（第一章、第二章、第三章、第六章、第八章、第九章）；丁启圣（第七章、
第十章、附录、彩页）；庞挺（第四章）；王可成（第五章）；宋显洪、宋志黎（第十一章第一节）
；顾临（第十一章第二节）；李振瑜、刘沫（第十一章第三节）；IngeScIrHildemans（第十一章第四
节）；鲁捷（第十一章第五节）；天津科建科技发展有限公司（第十一章第六节）；任晓君（第十一
章第七节）；戴天翼（第十一章第八节）；曾凡辉（第十一章第九节）；孙乐久、王社桥、丁启圣、
王姝、郑晓刚（第十一章第十节）。
全书由丁启圣统稿。
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内容概要

　　液－固、气－固及特殊过滤用的各类主要介质的品种、性能、工作原理及其生产制备。
内容包括滤布用合成纤维、滤布、滤纸、滤片、滤筛、滤网、滤芯组件、松散粉末、纤维、颗粒状介
质、膜和膜组件、多孔片和多孔管等。
对过滤介质特性的测定标准、方法及装置也有详细的介绍。
另外，还专章介绍了各种过滤机及与之相配的过滤介质在各工业领域的应用。
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编辑推荐

《过滤介质及其选用》可供从事过滤技术的研究、设计、制造、使用、管理及营销人员参考使用，也
可作为相关专业的大专院校师生的教学参考书。
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