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内容概要

随着生活水平的提高，人们对居住及生活环境的要求也越来越高，对建筑物及建筑装饰装修所能提供
的功能也有更高层次的要求，同时城市的噪声污染问题越来越严重，这就使得房屋的隔声、吸声的功
能也成为人们生活日益关心的焦点。
房屋的隔声功能不仅可以提供给人们一个安静的生活环境更起到保护生活隐私的作用，而在公共场所
，如宾馆、饭店等建筑室内装饰材料的吸声性能也为减少噪声污染起到至关重要的作用。
    如何使自己新置的房屋具备好的隔声效果，使公共场所的噪声污染问题降到较低的水平，这就要求
材料的生产企业、建筑装饰公司、业主们了解相关知识，更主要的是了解国家的规定，以提高我们的
居住、生活质量，维护自己的权益。
近几年，国家相关政府部门颁布了多项关于隔声、吸声的国家标准、行业标准，为便于生产企业、科
研院所、检测机构及用户查询，建筑材料工业技术监督研究中心与中国标准出版社　　第五编辑将室
将目前现行的国家标准及行业标准汇编成书，并按照标准的种类分为三部分：一、基础及产品标准，
包含国家标准4项，行业标准14项；二、试验方法标准，包含16项国家标准；三、吸声和隔声性能测量
标准，包含16项国家标准。
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