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内容概要

全书共分为16章，分别介绍钢材热处理概述、钢锭热处理，各钢种(碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢
、碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢、轴承钢、不锈耐酸钢、耐热钢)热处理，各种钢材(轧材、
锻材、冷拔材)热处理工艺，轧锻材及冷拔材在热处理过程中出现的缺陷及挽救办法，热处理可挽救的
冶金缺陷，钢材热处理车间检验以及热处理设备等内容，附表还列有各种生产实际中用到的资料。
　　本手册是编著者多年从事钢材热处理工作期间材料积累和科研成果的结晶，并参考相关资料编写
的。
本书理论与工厂实际相结合，书中具有大量工艺图表，资料性很强；同时列有不少在生产、检验工作
中出现的实际问题，并通过作者编著者的实际经验给予解决，对于钢铁、机械、建筑、石油化工等行
业科研、设计、生产人员均有很好的指导作用，并可供大专院校相关专业师生参考。
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