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内容概要

　　本次再版的《耐火材料标准汇编》（第3版）内容更新、更充实，国家标准清理整顿的成果已得
到初步反映，由于标准的整合修订需要一定的时间，所以，国家标准清理整顿的成果正在逐步落实。
本汇编收集了截至2006年12月以前正式发布的耐火材料及其相关标准共326项，其中国家标准142项，
行业标准184项。
因篇幅有所增加，本汇编由原来的上、下两个分册调整为上、中、下三个分册，以便于读者阅读、使
用。
在内容上，上册包含了基础标准和产品标准（包括致密定形耐火制品、隔热耐火制品、不定形耐火材
料等），中册包含了物理实验方法标准，下册包含了化学分析方法标准。
本书是其中的上册。
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