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内容概要

钢铁工业是国民经济的基础产业，对国民经济及其他行业的发展起着十分重要的作用。
随着我国钢铁工业的跨越式的发展和产品结构调整，钢铁产品质量、品种、规格等基本满足国民经济
发展需求，特别是进入21世纪以来，为了配合钢铁工业走新型工业化道路，达到产品结构调整、清洁
生产、环境友好目的和实现可持续发展战略目标，冶金标准化工作坚持与钢铁工业发展的需要密切配
合，积极开展标准制修订工作，制定了大量新标准，满足市场需求，填补空白，同时对不能满足市场
需求的长标龄标准进行了修订，提高了标准整体水平，促进了产品质量的提高。
      为了深入贯彻落实《中华人民共和国标准化法》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，加强
冶金标准化工作，提高钢铁产品质量，促进钢铁工业结构调整和发展，满足钢铁企业、事业单位及其
他行业需求，冶金工业信息标准研究院冶金标准化研究所和中国标准出版社第五编辑室，根据用户需
求组织编辑了冶金工业系列标准汇编，本套汇编中编辑了到目前为止所有冶金行业的国家标准和行业
标准及相关的标准和规范，并将行标复审的信息纳入书中，为广大用户提供大量有用信息。
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章节摘录

冶金矿产品包装、标志、运输、贮存和质量证明书1 范围本标准规定了冶金矿产品包装、标志、运输
、贮存及质量证明书。
本标准适用于冶金矿产品。
2　规范性引用文件下列件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然
而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
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