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内容概要

本书围绕国家颁布的钢铁检验标准，系统地介绍钢铁的成分分析、宏观检验、金相检验、力学工艺性
能检验、物理化学性能检验、无损检验、试样热处理、实验研究用材料检测仪器、试验室环保及实用
技术、实行生产许可证的钢铁产品检验、钢材质量证明书等内容，既注意钢铁基本理论阐述和检验技
能培训，又注意解决检验中或执行标准容易出现的疑难问题。
    本书是一本钢材检验的实用读物。
可供钢铁生产企业和钢材使用部门从事技术工作人员、检验工作者及管理人员使用；也可作为大专院
校有关师生的参考书。
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章节摘录

第二章 钢的成分分析第一节 化学分析法本节介绍钢的化学分析方法，是通过对钢试样进行化学处理
来测定试样中化学成分。
这里就钢中存在的元素（碳、锰、硅、硫、磷、镍、铬、钒、钛、钼、铌、铜、钨、砷、稀土等）的
常用化学分析方法（包括标准方法、非标准方法及快速分析方法）作一简介。
一、碳的测定碳是钢中的重要元素。
它是区分铁和钢的依据，也是决定碳素钢牌号和性质的主要因素。
钢厂一般非常重视钢中碳含量。
在冶炼时，要进行炉前快速分析；成材时，要进行成品分析。
分析结果必须符合国家标准、企业标准的要求。
钢中的碳通常用以下方法测定。
1.气体容量法将试样置于约1200℃的氧气流中燃烧，所生成的二氧化碳和过量的氧气经导管导入量气
管，定容后将气体压入装有氢氧化钾溶液的吸收器中将二氧化碳吸收，然后使剩余氧气返回量气管，
根据前后体积之差即可计算钢中的碳含量。
本法适用于碳含量为0.10％～2.0％的各钢种。
2.非水滴定法试样按上述方法燃烧后所生成的二氧化碳首先用乙醇、乙醇胶、氢氧化钾混合液（即非
水溶液）吸收，然后进行非水滴定。
根据非水溶液的消耗量即可计算钢中碳含量。
本法适用于碳含量为0.01％～1.20％的各钢种。
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