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内容概要

本书主要介绍了新发布实施的各个石材标准制定背景和制定过程，与国外相关先进标准的异同，并对
标准条文作必要的解说和补充叙述。
同时本书增加了与标准实施有关的一些基础内容，如石材标准简介、数据处理、误差理论等，方便初
学者。
本书适用于石材企业管理和检验人员，亦可作为22程建设、设计、施工、监理等单位从事石材应用、
检测和验收人员的实用手册。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<天然石材国家标准实施指南>>

书籍目录

第一章  概述  第一节  石材行业与标准质量  第二节  数据处理知识  第三节  误差理论  第四节  石材测量
不确定度的评价第二章  GB／T 13890－2008《天然石材术语》实施指南  第一节  概述  第二节  编制说明
 第三节  ASTM C119－05a《石材术语》标准介绍  第四节  EN 12670：2001《天然石材术语》标准介绍
第三章  GB／T 17670－2008《天然石材统一编号》实施指南  第一节  概述  第二节  编制说明  第三节  国
外相关先进标准简介第四章  GB／T 18600－2009《天然板石》实施指南  第一节  概述  第二节  编制说明
 第三节  检验方法  第四节  同国外相关标准差距分析第五章  GB／T 18601－2009《天然花岗石建筑板材
》实施指南  第一节  概述  第二节  编制说明  第三节  美国相关石材标准介绍  第四节  EN 12057：2004《
天然石材成品板材要求》标准介绍  第五节  EN 12058：2004《天然石材  地面和楼梯用板材  要求》标准
介绍  第六节  EN 1341：2001《室外铺地面用天然石材板材要求和试验方法》标准介绍  第七节  EN 1342
：2001《室外铺地面用天然石材立方块  要求和试验方法》标准介绍  第八节  EN 1343：2001《室外铺地
面用天然石材街边石  要求和试验方法》标准介绍  第九节  EN 1468：2003《天然石材毛板要求》标准
介绍第六章  GB／T 23452－2009《天然砂岩建筑板材》实施指南  第一节  概述  第二节  编制说明  第三
节  国外相关先进标准介绍第七章  GB／T 23453－2009《天然石灰石建筑板材》实施指南  第一节  概述  
第二节  编制说明  第三节  与国外相关标准对比分析第八章  GB／T 23454－2009《卫生间用天然石材台
面板》实施指南  第一节  概述  第二节  编制说明  第三节  条文解释第九章  GB／T 9966.8－2008《天然饰
面石材试验方法第8部分：  用均匀静态压差检测石材挂装系统结构强度试验方法》实施指南  第一节  
概述  第二节  编制说明  第三节  ASTM C1201－91(R2003)标准介绍附录  欧洲石材品种名录参考文献

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<天然石材国家标准实施指南>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 4


