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前言

　　随着我国耐火材料行业的快速发展、壮大和产品品种的更新换代及品质的不断提高，我国耐火材
料标准也在急剧发展变化中。
自1998年以来，《耐火材料标准汇编》已经出版3版了，每一版标准的内容都有很大变化。
2006年以后，我国的耐火材料标准不管从数量还是内容上均发生了较大的变化，修订和新制定的标准
数量占近40％。
为此，有必要编辑出版《耐火材料标准汇编》第4版。
　　第4版仍沿用了上一版的ISO分类方法；经复审，确认继续有效的标准在目录的原标准年份后加注
了重新确认的年份，由于很多标准并未出版新版本，所以标准的正文仍按原样出版，未作任何改动，
这点还望读者能予以理解，并请读者在引用这些标准时按目录为准。
　　第4版收录了截至2010年6月底发布的标准276项，其中国家标准133项，行业标准143项。
为了方便读者使用，相比第3版更广泛地收录了与耐火材料紧密相关的其他行业制定的标准，使得内
容更新、更充实。
本汇编仍按上、中、下三册出版，内容编排也沿用上一版的方式。
上册包含了基础标准、原料和产品标准，中册为物理实验方法标准，下册为化学分析方法标准。
本书是其中的上册。
　　本书所收集的国家标准和行业标准的属性（推荐性或强制性）已在目录中标明，标准年号用四位
数字表示。
鉴于部分标准是在标准清理整顿前出版的，目前尚未修订，故正文部分仍保留原样（包括标准正文中
“引用标准”或“规范性引用文件”一章中的标准的属性），但其属性以本汇编目录中标明的为准，
读者在使用这些标准时请注意查对。
　　本汇编目录中，凡标准名称后用括号注明原国家标准号“（原（GB××××－××××）”的标
准，均由国家标准转化而来。
这些标准因未另行出版行业标准文本（即仅给出行业标准号，正文内容完全不变），故本汇编中正文
部分仍为原国家标准。
　　鉴于本汇编收录的标准发布年代不尽相同，汇编时对标准中所使用的计量单位、符号等未作改动
。
　　本汇编目录中部分标准年代号后加“（××××）”，表示该标准在××××年进行了确认，但
未重新出版。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<耐火材料标准汇编 第4版 上册>>

内容概要

本书所收集的国家标准和行业标准的属性（推荐性或强制性）已在目录中标明，标准年号用四位数字
表示。
鉴于部分标准是在标准清理整顿前出版的，目前尚未修订，故正文部分仍保留原样（包括标准正文中
“引用标准”或“规范性引用文件”一章中的标准的属性），但其属性以本汇编目录中标明的为准，
读者在使用这些标准时请注意查对。
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