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内容概要

本书采用国家最新试验标准和材料标准。
全书共分九章，内容包括试验工作管理、原材料试验、混凝土配合比设计及性能试验、混凝土外加剂
试验、沥青混合料的配制与试验、砌筑砂浆配合比设计及性能试验、防水材料性能试验、回弹法检测
混凝土强度、回填土试验等。
本书为建筑企业各级试验室的技术人员提供了系统而实用的资料，可作为建筑工程试验人员的教材。
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