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内容概要

　　《水利水电地基基础工程技术创新与发展》为中国水利学会地基与基础工程专业委员会第十一次
全国学术技术研讨会论文集，主要包括2010～2011年两年来我国水利水电行业地基基础工程方面的技
术成果，共辑录论文122篇。
其中有相关理论研究与探讨，混凝土防渗墙工程，灌浆工程，高喷灌浆工程，振冲工程，灌注桩工程
，岩土锚固工程，隧洞工程，新材料研究与试验，设备改造与研制等。
　　《水利水电地基基础工程技术创新与发展》内容丰富，资料翔实珍贵，实用性强，可供水利水电
、土木建筑、交通运输、地下采矿等领域的工程技术人员和院校师生参考使用。
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章节摘录

　　（2）非构造型裂隙有：①风化裂隙，这种裂隙是由于温度变化而引起的岩体胀缩开裂，由浸入
水的结冰溶化引起的岩石胀裂等风化原因造成的裂缝；②卸荷裂缝，这种裂缝的产生是自然风化、滑
坡、崩塌和人为开挖、爆破等剥离影响，使上覆压力减小，岩石回弹开裂而形成的裂隙。
这两种裂隙，河床部位，一般多在岩石表部10m以内，岸边裸露的岩石中发育较多，深度可达数十米
。
　　另外，还有一种人为给大坝防渗体同岩石结合部留下一层水平缝隙。
设计为了在岩石表层灌浆时使用较大的灌浆压力，求得如愿的灌浆效果，大多数工程在土石坝防渗体
同基岩结合部铺筑一层厚0.5～0.8m的混凝土或钢筋混凝土盖板。
混凝土盖板是刚性的，实践证明，混凝土盖板极易同下面基岩脱开，从而在混凝土盖板与基岩之间造
成一层（或局部）水平缝隙。
混凝土盖板浇筑之前清基不彻底，如在基坑留有碎渣、污水、狭沟、负坡岩面等也会影响混凝土盖板
同岩石的紧密结合，在局部地方留下水平缝或垂直缝。
　　防渗体填筑时如同混凝土盖板接触部位黏性土不能细致夯实，或填土土质不均匀，也可能在防渗
体同混凝土盖板间存在薄弱面或缝隙。
1.2混凝土盖板浇筑前清基不可忽视　　当前，尽管对土石坝（心墙）防渗体同基岩之间的接触要不要
增设一层刚性混凝土板有争议。
但现实工程中，除少数工程坝基岩石整体比较好，无须灌浆，只在岩石表面进行喷一层水泥浆或铺垫
一层水泥土后土石坝防渗体直接放在岩石上外，有80%以上的工程均布置有混凝土盖板。
土石坝防渗体同混凝土盖板、混凝土盖板同基岩之间接触是否完好和紧密，直接影响到土石坝坝基部
位的渗流。
所以，认真清基确保混凝土盖板质量和同岩石的紧密结合不可忽视。
　　笔者从坝工界了解到，目前很多工程特别是一些中小型土石坝工程，由于招标时分标过小往往大
坝清基和混凝土盖板浇筑划在筑坝标段，此项工作由筑坝承包商承担，而负责坝基灌浆工程由另外一
家承包商负责，造成清基不彻底、混凝土盖板质量差，给后序灌浆施工造成困难，影响灌浆质量，从
而增大坝基渗流冲蚀大坝影响大坝的安全。
　　谁来施工并不重要，关键是清基和混凝土盖板浇筑应有一个能够保证质量的标准。
这个标准应由设计提出，业主、设计、监理和质检站代表共同把关，由施工单位认真按标准去施工。
根据已建好的工程经验，如北京密云水库坝基岩石面的清基标准和作法：①基坑开挖后，对基坑松动
岩石作一次全面检查，凡是用小锤敲动的一律除掉；②用高压水气冲洗建基面，清除所有积渣、废水
，用布擦干；③用混凝土将建基面上所有狭沟、负坡填平；④浇盖板前，先在岩石面上铺垫一层砂浆
；⑤混凝土浇筑时，全面振捣，不留死角。
特别是配筋混凝土要振捣好，使混凝土盖板内无蜂窝、无碎石集中区，同周边岩石结合紧密。
　　⋯⋯
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