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内容概要

　　《公路工程材料常规试验图解》是按照各类公路、城市道路、厂矿道路、林区道路和专用道路与
各类桥梁从事施工试验技术工作的初、中级试验人员上岗考核要求，同时结合全国高等院校大学本科
教学大纲要求以图解方式编写的系列丛书。
书中收录了交通运输部与人力资源和社会保障部联合启动的公路筑路与养护系列国家标准最新全国考
试的初、中级技术试验员上岗要求的常规试验，以及交通类高等院校教学大纲要求的常用试验。
　　《公路工程材料常规试验图解》共分八章，分别叙述了石料、集料、水泥、沥青、水泥混凝土和
沥青混合料、土工七大类常用材料和混合料等的常用试验，以及试验基本原理、试验目的、实验步骤
和难点分析。
书中内容翔实、图文并茂、直观明确、易于掌握、便于普及。
　　《公路工程材料常规试验图解》可作为各类公路、城市道路、厂矿道路、林区道路和专用道路的
初、中级试验员上岗资格技术等级考试和上岗培训用教材，亦可作为高等院校公路与桥梁专业在校学
生相关课程的试验指导书，同时也可供广大一线技术人员参考使用。
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作者简介

刘培文，教授，高级工程师，全国筑路养护特有技术系列国家职业标准编写组副组长；全国筑路养护
物有技术国家标准教材编写组成员；全国21世纪交通版应用型大学本科教材编写委员会副主任委员；
国家重点建设项目评标专家组成员；中外公路理事会理事。
交通运输部全国公路工程监理工程师授课专家；中国青年道路勘测设计专家和农村公路建养技术专家
；全国首批注册的监理工程师。
在近三十年的大学教学和工程管理实践中，积累了丰富的教、科研及管理经验。
讲授过本科及研究生的《工程测量》、《道路勘测设计》、《路基路面》等20余门专业技术课程，主
持过十余条公路的野外勘测和内业设计（任勘测设计队长）；承担过多条公路施工设任务（任工程行
政技术主管等职）；负责过多条高速公路和城市道路的工程监理工作（任高级驻地工程师、总监代表
、总工程师等职务）。
曾担过大学的实验室主任、教研室主任和公路系主任十余年。
出版有《现代公路勘测设计实用技术》，《公路施工测量技术》、《道路几何设计》等多部专著。
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编辑推荐

《公路工程材料常规试验图解》由刘培文、任少英主编。
众所周知，全国交通行业特有技术工种从高级技师直至初级考试已经于2007年在全国开始试点，本书
主编曾担任全国筑路养护系列国家标准(6-23-09-02号)编写组副组长，编写本书时考虑了最新国家标准
的考试要求，以满足广大考生的需要。
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