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内容概要

逄鲁峰主编的《土木工程材料》根据国家最新标准和行业规范、规程，涵盖高等院校土木工程及相关
专业本科教育中建筑材料课程教学大纲的要求，结合编者多年从事教学科研和参加各类工程实践经验
编写而成，内容上注重知识的实用性，并紧密联系工程实际。

全书共分10章，具体内容包括：材料的基本性质、气硬性胶凝材料、水泥、混凝土、建筑砂浆、墙体
材料、建筑钢材、建筑塑料、沥青和沥青混合料、木材。
每章后面还附有习题，以便于学生自学和复习。

《土木工程材料》可作为高等院校土木工程等相关专业的《土木工程材料》专业课程教材，也可作为
土木、建筑类等相关专业的参考用书。
本书还可供从事土木工作的管理、技术等人员参考学习。
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