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内容概要

毕由增等编著的《实用砖瓦隧道焙烧窑烧成工艺技术(第2版）》介绍了砖瓦隧道窑的生产工艺设备和
焙烧生产工艺技术，首先简要介绍隧道干燥窑和焙烧窑的结构及其配套的生产工艺设备，然后详细介
绍了隧道焙烧窑的投产点火、焙烧操作技术和生产工艺设备的维护保养。

《实用砖瓦隧道焙烧窑烧成工艺技术(第2版）》不仅介绍了隧道窑生产的基本理论知识，还详尽地介
绍了隧道窑生产的一些实用的烧成工艺操作技术与烧成制品常见的烧成质量问题及其防治措施，以便
读者能在生产中理论联系实际，进行创新。

《实用砖瓦隧道焙烧窑烧成工艺技术(第2版）》可供砖瓦生产企业作为窑炉工人技术培训教材与窑炉
工人工作手册使用，亦可供建材行业技术人员与管理人员学习参考。
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作者简介

毕由增，男，1938年8月生，山东省荣成市人，大学(五年制)毕业，高级工程师，原山东第二耐火材料
厂(大型二企业)厂长、淄博鲁王建材有限公司总工程师，现任山东省墙材信息网总工程师。

参加工作后，一直从事耐火材料厂的机械和建筑工程设计与施工、基本建设与技术改造工程项目管理
，以及耐火材料厂生产与经营管理工作。

从国营企业退休后，即应聘任山东鲁王建材有限公司总工程师，从此，又从事新型建材生产工艺技术
的研究工作达十年之久，对该公司年产6000万标块的煤矸石烧结多孔砖厂的建设与生产工艺技术作了
比较深入的实验研究。
几年来，先后参加了天津建工页岩制品有限公司、新汶矿业集团华泰建材公司、开滦(集团)新型建材
公司和山东鲁村煤矿鲁鑫建材公司等工程建设，以及生产工人岗位技术培训，总结出一整套因地制宜
的建厂方案与生产工艺方案，积累了丰富的生产工艺技术与生产经营管理经验。
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章节摘录

　　第二章 隧道焙烧窑点火投产　　2.1点火前的准备工作　　2.1.1新建隧道焙烧窑投产点火前的准备
工作　　新建砖厂隧道焙烧窑的点火，标志着该厂建设工程项目竣工投产。
因此，在隧道焙烧窑点火前必须做好投产前的一切准备工作，包括工程项目的全面验收和生产准备工
作。
　　（1）破粉碎工序的试投产　　点火前首先要进行破粉碎工序的试投产，并且要达到验收合格的
标准。
切记：不可认为点火后到窑炉正常运行需要一个月的时间，破粉碎如有问题可边试边改。
如果试投产时，发现存在严重问题，必须将问题解决后，方可进行窑炉点火，&ldquo;宁迟十天不抢一
日&rdquo;。
这样也能促进问题及早解决。
　　破粉碎工序的试投产是为了能够及早进行泥料陈化储备，为窑炉点火投产的成功作好物质准备。
点火前储备的泥料的热值应比正常生产用的泥料的热值高200～350J/g，以利于点火升温。
　　（2）成型工序的试投产　　成型工序的试投产包括挤砖机、二搅、拖车机、步进机的试投产运
行，以及砖坯的生产与码坯。
试投产的要求是，隧道干燥窑内进满坯车，然后在停车线上储备一定量的坯车。
　　试运行的重点是挤砖机。
首先要求设备本身质量过关；另外，机口和芯架也要确保坯条的质量。
　　（3）隧道焙烧窑系统试运行与砖坯的储备　　在成型工序试投产的同时，隧道干燥窑系统也要
相应进行试运行。
一是隧道干燥窑本身与窑车配合运行；二是顶车机、拖车机、热风机、排潮风机、窑门等试运行。
通过试运行，配合成型工序将隧道干燥窑内进满坯车，进行自然干燥，为隧道焙烧窑点火作好准备。
　　&hellip;&hellip;
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编辑推荐

　　《窑炉工技术培训教材：实用砖瓦隧道焙烧窑烧成工艺技术（第2版）》是借鉴耐火材料隧道焙
烧窑的生产工艺技术理论，并结合砖瓦生产的特点与十年来的生产实践验证、创新与总结而编成的一
本实用技术教科书。
本实用技术的要点：一是采用&ldquo;稀码快烧工艺技术&rdquo;提高隧道焙烧窑的生产能力，尽快实
现达产与超产的生产目标。
 因为砖厂的经营是薄利多销，所以，必须以量大取胜创企业经济效益。
二是分析烧成制品缺陷产生的原因，及时采取措施提高产品质量，没有烧成制品的高合格率就没有高
产量，这就是以质优取胜创企业经济效益。
《窑炉工技术培训教材：实用砖瓦隧道焙烧窑烧成工艺技术（第2版）》可供建材行业技术人员与管
理人员学习参考。
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