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内容概要

本书分为涂装基础、涂装技术、涂装设备三篇。
分别介绍了涂料生产和涂装过程中的物理、化学基础理论，涂装生产、安全、环保技术，涂装质量管
理及涂装设备。
主要内容从高级涂装工的实际水平出发，除介绍传统的涂装工艺外，还从涂装的基本机理出发，列举
和推荐了大量的材料应用、工艺实例、环保方法、并以大量图示介绍了各类涂装设备的结构，以指导
涂装工的实际生产。
     本书系高级技工丛书之一。
根据涂装高级工所必须具备的技能知识，本书包括了涂装基础篇、涂装技术篇和涂装设备篇。
分别介绍了涂料生产和涂装过程中的物理、化学基础理论，涂装生产技术，涂装安全技术，涂装环保
技术，涂装质量管理以及涂装设备。
主要内容从高级涂装工的实际水平出发，除介绍传统的涂装工艺外，还从涂装的基本机理出发，列举
和推荐了大量的材料应用、工艺实例、环保方法，并以大量图示介绍了各类涂装设备的结构，以指导
涂装工的实际生产。
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色的基本知识      4.1.1 光与颜色的关系      4.1.2 影响颜色的因素      4.1.3 光源和物体的相互作用    4.2 颜色
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